Placas em Fibra
de Vidro em

laminacao continua
com Reforco de Fixagao
Universal - SRFU




REFERENCIA NORMATIVA

ABNT 7 NBR 13.275 Coluna 1/ (Laminagao Continua)
Dez.99

ESPESSURAS

2mm ou-sobencomenda:3mm.
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REFLETIVA

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.

Filme de protecdo transparente
Resina pigmentad

Manta de vidro travada [*

e

Manta de vidro travada

Resina pigmentadaj:
Filme de protecao transparente
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2" REFLETIVA

Refor¢co de Fixacao lUniversal

(material metalico galvanizado a fogo por imerséao iotal)

Perfis metalicos
tipo
C35,38¢e
38 perfurado

Meias luas Bragadeiras

de2”,20, | rigidas
271 e articuladas

Pinos deslizantes Adesivacéao

Travessas e

17 1/47] 3430, 1/2"3 /\8 0, ‘ especial

comprimentos FOIOTSOR com VHB

deel1”, 2'02,47.30 /e 4 em ativado
cantoneira

com porcas e
arruelas

e prensado
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REFLETIVA

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.

| & CORESPARRAO/DAS CHAPAY

Azul Laranja Verde Vermelho Branco Preto Amarelo

B2/8 3,7S5YREG/A2 10G3/8 7,5R4/14 , NO,5 10YRMAX
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2" REFLETIVA



Face totalmente lisa,
sem furos ou emendas
e 0s reforcos
fixacoes sao colados




2" REFLETIVA

E COMERCIO DE PLACAS L

Rio Preto
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2" REFLETIVA

Flexivel, retornando a
forma Inicial, se sujeita ao
esforco de flexao
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> [13] 4 2" REFLETIVA

INDUSTRIA E COM LACAS LTDA.

Otima e alta
resisténcia mecanica




REFLETIVA

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.

100
MPa

40

50
%

30
10

Resisténcia a tracéo

85

NBR

88

RESULTADO

Dureza "BARCOL"

51,4

35

NBR

RESULTADO

200
MPa

100

50
Kj/m?2

30
10

ABNINBRE

Resisténcia a flexao

214

130

NBR

Resisténcia ao impacto

RESULTADO

57

24,5

NBR

RESULTADO

FalUOSIECNICOS
]% =1 9)9)

Mddulo de elasticidade a tragéo

10000
MPa
5000

11380

5000

NBR

RESULTADO

Intemperismo Acelerado

800

h
400

U

720
Todas cakes
300
NBR RESULTADO

Modulo de elasticidade a flexao

17570

20000
MPa
12000
5000
4000
0
~ NBR

RESULTADO

Condutibilidade Térmica

4,0 3.5
w/m?2
2,0
,0
NBR

0,18

RESULTADO



Resisténcia a corrosao
(Tanto a Fibra de vidro, quanto o
aco galvanizado a fogo)




— e [ [ | |
2" REFLETIVA

Menor peso gque outras
solucdes em aco e aluminio
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Comparativo de pesos:de REFLETIVA
substratos
SUBSTRATOS | ACO BIT | ACO BIT | ALUMINIO | ALUMINI FIBRA
16 18 2 Omm ® VIDRO
1,5mm 1,2mm 1,5mm 2.2mm
Kg/m? 12,00 9,60 5,40 4 .05 3,20
Aco Bit 16 30% 45% 34% | 27%
1,5mm
Ago Bit 18 56% | 42% | 33%
1,2mm
Aluminio 75% 5904
2,0mm
Aluminio 790,
1,5mm
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Placa de Regulamentacdod diametro 50cm

Aco # 18 Fibra de vidro
Fixacao Reforco
convencional fixacao
universal

)

2005Kg T T 1,090Kg
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Comparativode pesos

PESO ACOBIT 18 | ALUMINIO | FIBRA DE

(%) 1,2mm 1,5mm VIDRO
PLACA Kg 1,93 0,80 0,57
(%) (100%) (41%) (30%)
FIXACAO | Kg 0,97 0,52
(%) (100%) (54%)
CONJUNTO Kg 2,9 1,77 1,09
(%) (100%) (61%) (38%)




Reduzido numero de
Componentes.

Adaptaveis a qualquer
tipologia de suporte




14 10. 2003

REFLETIVA

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.

10. 9. 2003
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2" REFLETIVA

Placas moduladas
constituidas por paineis de
maior dimensao




INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.

T T -

PLACAS e N
AEREAS | k=4 1 1=
MODULADAS




Aproveitamento de substratos

FIBRA (FVLC) x ALUMINIO (chapas comerciais)

8 2 1 3
1072078
Ir 1
245 b I3

=
N
Wi




REFLETIVA

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.

Placas de Sinalizacao

Concepcao e aproveitamento de chapas
FIBRA DE VIDRO LAMINACAO CONTINUA X ALUMINIO

Ex: Chapa de 2,3 x 1,5m i AEREAS (3,45m?)

Fibra de
vidro

Chapa a1,.5m

com a

dimensao

da placa
R.F.U.

OBS.: Usada 1 chapa2,3x 1,5mi PERDA = 0%



